


































































































































































PFE ETUDE DU TRAITEMENT DES MATERIAUX DE CORPS DE CHAUSSEE AUX PRODUITS CONSOLID

Tamis
Refus (q) % Refus

D(mm)
% PASSANT

Partiel Cumulé Cumulé Reporté

3" 75.000 100.00

2" 50.000 100.00
Caractéristiques du matériau 1 1/2" 37.500 99.14

description Latèrite
GRANULOMETRIE A SEC

1" 25.000 96.67

provenance: Carrière de Dakhar Mbaye 3/4" 19.000 92.47

remarques: 3/8" 9.500 70.03

#4 4.750 39.04

# 10 2.000 18.88

# 20 0.850 13.62

# 40 0.425 10.73

LAVAGE DU REFUS AU TAMIS # 60 2136 21 36 2136 0.250 78.64 8.44
200 (0,075 mm) APRES # 140 13.28 34.64 34.64 0.105 65 .36 7.01

SEDIMENTOMETRIE
# 200 1294 47 .58 4758 0.075 5242 5.62

T K=fWC
K cornge L"'t(R+ 1

D=K(LIT) 1/2 % Passant
DATE tOC R BR = ) (en LIT (LIT ) l i2

(minutes) Dr)
R -Î>R cm) (en mm) Cumulé (P% Reporté

Lundi 29/04/02 10h31

W hydromètre= 10890 " 10h32 1 26 00119 35 440 30.60 104 104000 3.2249 0.0384 2913 3.13
w

" 10h33 2 26 00119 29.60 2.29130::: 34 440 105 52500 0.0273 2818 3,02
t-

Psec=1OOg " 10h36 5 26 00119 31 440 26.60 11.1 22200 14900 0.0177 25.32 2.72w
:2:
0 " 10h46 15 26 00119 28 440 23.60 11.5 0.7667 0.8756 0.0104 2247 2.41t-
z u=f(Dr) =0.952 " 11h01 30 26 00119 27 44'0 2260 11.7 03900 0.6245 0.0074 2152 2.31w
:2:

" 11h31 60 27 00118 12.0 0.20000 25 400 21.00 04472 0.0053 19.99 2.14
w

P%=aR corrige ' 1OO/P sec " 13h49 198 28 00118 24 350 20.50 122 00616 0.2482 0.0029 19.52 2.09CIl

" 15h36 305 28 00118 23 350 19.50 124 00407 02016 0.0024 18.56 1,99

Mardi 30/04/02 8h15 1304 26 00119 21 440 16.60 12.7 0.0097 0.0987 0.0012 15.80 1.70

Mercredi 01/05/02 17h30 1859 27 00118 20 4.00 16.00 12.9 0.0069 0.0833 0.0010 15.23 1.63

Jeudi 02/05/02 17hOC 3289 26 0.0119 20 440 15.60 129 0.0039 0.0626 0.0007 14.85 1.59
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